NORGIPS S GKB 9,5 mm NORGIPS’
typA

Ptyta gipsowo-kartonowa standardowa

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE

Ptyta gipsowo-kartonowa standardowa, posiada obtozong Ptyta gipsowo-kartonowa do zastosowania w budownictwie
kartonem i sptaszczona dtuzsza krawedz oraz réwno obcieta wewnatrz budynkéw. Wykorzystywana do wszelkiego rodzaju
krawedz krotka. zabudéw oraz do stosowania w systemach suchej zabudowy

stosowanych w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70%. Maksymalna temperatura stosowania wynosi
50°C. Plyte stosuje sie jako poszycie sufitdw podwieszanych i jako
oktadzine scienng w formie suchego tynku.

Kolor - karton koloru ivory z niebieskimi opisami.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj krawedzi NORGIPS S (KS)

Reakcja na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos¢ na zginanie [N]:
kierunek wzdtuzny =400

kierunek poprzeczny =160

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego [p] 10

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m*K)

D - Ptyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiazanie NORGIPS




NORGIPS S GKB 9,5 mm
typA

ZALETY

e Mata masa. tatwy i prosty transport ptyt przy montazu.

o  Krawedz S. Sptaszczenie krawedzi wzdtuznej utatwia
wykonczenie styku ptyt. Dzieki odpowiedniemu
wyprofilowaniu i zastosowaniu systemowych mas
szpachlowych Norgips oraz tasm spoinowych
do wykonczenia spoiny uzyskujemy potaczenie o maksymalnej

NORGIPS’

wytrzymatosci.
Krawedz NORGIPS S
WYMIARY | PAKOWANIE
Grubos¢ Szerokos¢ Diugos¢ llos¢ na palecie Masa ptyt [kg/m?] Numer
(mm) (mm) (mm) (szt.) (m?) 1 m? Paleta GTIN
9,5 1200 2000 84 201,60 58 1169 5907651690275
9,5 1200 2600 84 262,08 58 1520 5907651690121
WSKAZOWKI INFORMACJE DODATKOWE

Ptyty gipsowo-kartonowe NORGIPS nalezy stosowac¢ wg zalecen
systemu NORGIPS. Sktadowanie: ptyty nalezy sktadowac na ptaskim
podtozu, najlepiej na palecie. Nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
Transport na placu budowy: ptyty g-k przenosimy krawedzig cietq
w pionie.

WARUNKI WYKONANIA

Montaz rozwigzan suchej zabudowy Norgips nalezy wykonywac
po zakonczeniu prac mokrych, po ktérych nalezy przewietrzy¢ lub
osuszy¢ pomieszczenie, w taki sposob, aby zredukowac wilgotnos¢
powietrza.

Instalowanie ptyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie
potaczen nalezy realizowac przy zatozeniach, ze temperatura
powietrza w pomieszczeniu nie jest nizsza niz +5 °C, a wilgotnos¢
powietrza nie przekracza 70%.

Norma: EN 520:2004+A1:2009 “Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje,
wymagania i metody badan”.

Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych: dostepne na stronie
www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 50,
02-255 Warszawa

tel. + 48 605 338 181

www.horgips.pl

PL

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowia
wylacznie opis produktu. S to ogdline wskazdwki
oparte na naszej wiedzy

i doswiadczeniach i nie odnosza sie do
konkretnych zastosowan. Stale ulepszajac i

rozwijajac oferowane przez nasza firme produkty,

zastrzegamy sobie prawo

do zmiany parametréw bez uprzedniego
informowania. Prezentowane dane nie mogg
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen.
W razie pytan prosimy o kontakt z dziatem
technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.
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